D.IIIL.i.3.3.
Porreoldgiai vizsgdalatok:

Térfogattémeg

Bevezet6 / cél: A térfogattomeggel a granulatumok tomottségét és térkitoltését tudjuk
jellemezni.

Gyakorlat Kkivitelezése:

1. A széraz és iires liveg mérdedény tomegét 10 mg pontossdggal megmérjiik

2. A vizsgiland6 granuldtumbdl 120 ml-nyit kimériink

3. az ASTM tolcsér alsé nyilasat ujjunkkal befogjuk, a kimért granuldtumot a tolcsérbe
ontjiik, majd az ujjunkat hirtelen elvéve az anyagot hagyjuk az iiveg méréedénybe
folyni. A mérést ugy végezziik, hogy a tolcsér alsé széle az iiveg méréedény felsd
sz€létol 40 mm tavolsagra legyen. Legaldbb hdrom parhuzamos mérést végezziink!

4. A szinig toltott tiveg mérdedényrdl a folosleget kartydval lehizzuk és az iiveg
mérdedény és a betoltott granuldtum tomegét 10 mg pontossdggal megmérjiik

5. Az iiveg méréedényt vizzel szinig toltjiik, tomegét 10 mg pontossdggal megmérjiik.

Ertékelés:

Hatéarozza meg a harom parhuzamos mérés térfogattomeg értékét g/ml-ben!
Szamitsa ki az atlagos térfogattomeg értékét g/ml-ben!
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Feladat: Terfogattomeq meghatarozas

Csoport:

Feladat felel6se:

Gyakorlatvezeté:

Datum:

Gyakorlat célja: Granulatum térfogattémegének meghatarozasa

Eszk6zok tisztasaga, megfelelésége:

Eszkéz Mindsités Ellen6rz6 kézjegye
Megfelelb | Nem megfelelé

ASTM tblcsér

mérleg

meéréhenger

lveg mérbéedény

mianyag kartyak
Bemérés:

Anyag Bemérendé [mi] Bemeért [ml] Bemérte Ellenérizte

Granulatum ..................... 120 ml

Mérés:
1. mérés 2. mérés 3. mérés 1
Granulatum ..................... Atla
(mg) (mg) (mg) 9
Szaraz és Ures mérdéhenger (my)
Vizzel szinig t6ltétt méréhenger (my)
A granulatummal téltétt méréhenger (ms)
Ertékelés:
térfogattomeg = —=—2 % 100
ma—my

Hatarozza meg a harom parhuzamos mérés térfogattémeg értékét g/100 ml-ben!
Szamitsa ki az atlagos térfogattémeg értékét g/100 mi-ben!




