D.IIL.i4.1.

Porreoldgiai vizsgdalatok:

Latszodlagos terfogat

Bevezeto / cél: A granuldtumok tomorithetsége, a kezdeti és tomoritett térfogat-aranyok
értékeibdl kovetkeztethetiink a szemcsehalmazok gordiilékenységére, ami 1ényeges paraméter
mind a tablettdzds, mind a kapszuldba toltés folyamatdban. Elméleti hatarértékeket hatarozott
meg két kutatd, akikrdl ezeket a paramétereket elnevezték.

Gyakorlat Kkivitelezése:

1. Mérjiink ki 50,0 g granuldtumot
2. Egy mozdulattal helyezziik be a mér6hengerbe.
3. Rogzitsiik a méréhengert az Erweka voluméteres vizsgalo késziilékre.
4. Allitsuk be az aktudlis iitésszdmot.
5. Fazisonként olvassuk le a térfogatot 1250 {itésszamig.
6. Ontsiik ki a granulatumot, €s szdrazon tisztitsuk ki a méréhengert.
mérohenger Hf el p_T
Pt
mérdhengertarto
. Pt — Pt
Carr — index = — % 100
@ iillb Pr
@ biitykos tengely
Hf = Hausner faktor
S, pr=tomoritett siirfiség
(Stampfvolumeter) pt = toltott Sﬁrﬁség
Ertékelés:

Szamitsuk ki a stirliség értékeket, és a tomorithetdségi értékeket!
Abrazolja diagrammon az iitésszam fiiggvényében a térfogatot, és a stirliséget, szamitsa ki a
Hausner-faktor, és a Carr-index értékét!
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Ertékelés:
Abrazolja diagrammon az Utésszam fliggvényében a térfogatot, és a slrlséget, szamitsa ki

a Hausner-faktor, és a Carr-index értékét!
Irodalmi adatok alapjan jellemezze mindkét értéket és mindsitésiiket:

Hausner-faktor

Carr-index



